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EDITORIAL

In diesem zweiten Newsletter méchten wir Sie tiber aktuel-
le Neuigkeiten in der Fordermafinahme ,Materialien fiir eine
nachhaltige Wasserwirtschaft - MachWas“ informieren. In
MachWas werden 13 Verbundprojekte hinsichtlich der Erfor-
schung und Entwicklung von Materialien fir eine nachhaltige
Wasserwirtschaft geférdert. Weiterhin mochten wir von zu-
rickliegenden Veranstaltungen berichten und Sie auf kom-
mende Veranstaltungen, interessante Links und Hinweise zu
den Themen in MachWas hinweisen.

In dieser Newsletter Ausgabe erfahren sie mehr tiber kerami-
sche Membranen fiir die Nanofiltration und Membrandestilla-
tion zur nachhaltigen Aufbereitung von salzhaltigen Wassern
(Projekt KerWas), die Entwicklung einer Material-Auswahl-
box zur Herstellung von Hochleitungsmembranen fir die
Wasseraufbereitung (Projekt MABMEM), Neuigkeiten zu
Materialentwicklungen von Membranen im Bereich der Um-
kehrosmose-Rohrmembranmodule fir die Aufbereitung par-
tikelhaltiger Prozesswisser (Projekt Rohrmembran), papier-
basierten Elektroden fiir die mikrobielle elektrochemische
Abwasserreinigung (Projekt ElektroPapier), hochvernetzter
Biopolymere zur Schwermetallabscheidung (Projekt Ferrosan)

sowie Antifoulingkonzepte fiir Mehrparameter-Analysemess-
und Wasserentkeimungssysteme (Projekt AntiPARAM).

Néhere Informationen zur Férdermafinahme MachWas, zu
den einzelnen Verbundprojekten und zu aktuellen Neuigkei-
ten und Publikationen finden Sie jederzeit auf der Webseite
www.machwas-material.de.
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MachWas-Aktivitaten in 2018

Die MachWas Konferenz

Die MachWas Konferenz fand vom 29.-30. Mai 2018 in Frank-
furt a.M. statt. Dort stellten die Verbundprojekte ihre Fort-
schritte und Ergebnisse vor. Experten aus der Materialfor-
schung fiir nachhaltige Wasserwirtschaft trafen sich bei dieser
offentlichen Veranstaltung zum Austausch und Diskurs {iber
die neuen Erkenntnisse und Entwicklungen aus den gefor-
derten Projekten. Die Veranstaltung war zudem Anlass fiir die
offentliche Vorstellung der MachWas Broschiire, welche einen

Uberblick tiber die 13 Forschungsprojekte liefert und {iber de-
ren Fortschritte seit Beginn der Férderung berichtet. Zusétz-
lich lud der MachWas-Marktplatz mit Postern und Exponaten
dazu ein, sich weitergehend zu informieren.

Poster und Priasentationen der Veranstaltung sowie die Mach-
Was Broschiire kdnnen unter folgenden Link abgerufen wer-
den: www.machwas-material.de/Publikationen.html
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MachWas auf Veranstaltungen

IFAT 2018

Vom 14.-18. Mai 2018 fand die IFAT, Weltleitmesse fiir Wasser-,
Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft, in Miinchen statt.
Im Fokus standen Strategien und Lésungen, um Ressourcen in
intelligenten Kreisldufen so einzusetzen, dass sie langfristig er-
halten bleiben. Dabei lud die DECHEMA eV. auf dem Gemein-
schaftsstand des Bundeslandes Hessen in Halle A4 (Sekundir-
rohstoffe und Abfille) dazu ein, sich tiber die Férdermaffnahme
MachWas zu informieren und die MachWas-Broschiire bereits
vorab zu erhalten. Die Besucher hatten vor Ort die Gelegenheit,
sich mit den wissenschaftlichen Betreuern tiber die Forder-
mafinahme auszutauschen.

Im Rahmen der IFAT fand der DGMT Workshop “What's up
in Membrane Technology in Germany - Science and Innova-
tion” statt. Bei diesem wurden u.a. aktuelle Ergebnisse aus den
MachWas-Projekten Rohrmembran, POLINOM und MABMEM
vorgestellt.

Materialinnovationen 2018

Die BMBF Veranstaltung Materialinnovationen 2018 fand vom
04.-06. Juni 2018 in Miinchen statt. In der Vortrags-Session
»,Mehr Nutzen, weniger Ressourcen” wurde zu den Themen:
Membranen 3.0 (Projekt MABMEM), neue Adsorptionsmateria-
lien und Regenerationsverfahren zur Entfernung von Spuren-
stoffen (Projekt ZeroTrace) und Entfernung von Mikroplastik
aus dem Wasserkreislauf (Projekt OEMP) Neues berichtet. Inter-
essierte Besucher konnten sich zudem vor Ort iiber die Férder-
maflnahme und deren Projekte informieren sowie weiterfiih-
rendes Informationsmaterial erhalten.

© DECHEMA
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Neues aus den MachWas-Verbundprojekten

KerWas: Dunnwandige, keramische Membranen angepasster Benetzbarkeit und hoher
volumenspezifischer Membranflache fir die Nanofiltration und Membrandestillation
zur nachhaltigen Aufbereitung von salzhaltigen Wassern

Kurzbeschreibung:

Im Projekt KerWas sollen diinnwandige, keramische Mem-
branen angepasster Benetzbarkeit und hoher volumenspe-
zifischer Membranfliche entwickelt und zur nachhaltigen
Aufbereitung von Bergbauabwissern mittels Nanofiltration
und Membrandestillation erprobt werden.

Die Filtration von Bergbauwdssern ist in Bezug auf Triibstoffe
und Scaling mit hohem Risiko fiir Abrasion und Modulver-
blockung verbunden, weshalb der Einsatz keramischer Mem-
branen sinnvoll ist. Gleichzeitig handelt es sich um hohe Vo-
lumenstrome, so dass grofie Membranflichen zum Einsatz
kommen und preiswerte Membranen mit hoher volumenspe-
zifischer Membranfliche benotigt werden.

Im Projekt wird die gesamte Wertschopfungskette von der
Membranentwicklung, iiber die Membranherstellung, die
Verfahrensentwicklung, den Anlagenbau bis hin zur Anwen-
dung abgebildet.

Ereignisse seit Projektstart:

Der erreichte Entwicklungsstand mit Beginn des Projektes am
1. Februar 2017 waren keramische Nanofiltrationsmembranen
mit einer Membranfliache von 0,25 m? (19 Kanile) und 1,3 m?
pro Element (151 Kanile). Auf der Basis von CFD-Rechnungen
wurde gezeigt, dass bei Membranelementen mit noch mehr
Kanilen das Permeat aus den inneren Kanilen nicht iiber die
pordsen Stege der wabenférmigen Tragerkeramik nach aufien
geleitet werden kann. Deshalb ist es Ziel des Projektes, einen
Teil der Kanile feed- und retentatseitig zu verschlieflen und
durch Schlitze seitlich zu 6ffnen. Der Verlust an Membranfla-
che wird durch den hoheren Permetfluss iiberkompensiert. In
einem ersten Schritt wurde eine Geometrie mit 559 Kanilen
und einem Auflendurchmesser von 76 mm gewahlt, die ge-
rechnet auf alle Kanile eine Membranfliche von 4,5 m? auf-
weist (Abb. 1). Es gelang, die Extrusion und Beschichtbarkeit
in allen Teilschritten auf die Grofle und das Gewicht der Subs-
trate anzupassen. Die Aufienseite der dufleren Kanile neigte
jedoch zur Defektbildung. Dartiber hinaus erwiesen sich die
Stegbreite und der vereinzelt lingliche Kanalquerschnitt un-
glnstig auf die Schlitzbarkeit und die Innendruckstabili-
tat aus. Abgeleitet aus CFD-Rechnungen wurden zusitzliche
Geometrien mit ausschliefflich runden Kanélen und erhohter
Stegbreite sowie teilweise mit Vollstegen und inneren Schlit-
zen extrudiert, deren Beschichtbarkeit und Membranqualitét
untersucht wird (Abb. 2). Auf der Basis dieser Ergebnisse wird
Ende 2018 eine Entscheidung zur weiteren Vergroflerung der
elementspezifischen Membranflidche auf ca. 10 m? getroffen.

Abb. 1: Membranrohre mit 0,25 m? (19 Kanile), 1,3 m? (151 Kanile) und 4,5 m?
(559 Kanile) Membranfliche (© Fraunhofer IKTS)

Abb. 2: Membranelemente mit runden Kanélen und erhohter Stegbreite
sowie extrudierten Schlitzen und Vollstegen (ungebrannter Zustand)
(© Rauschert Kloster Veilsdorf GmbH)

Fir die Anwendung in der Membrandestillation wurde die
Herstellung, Biindelung und Hydrophobierung keramischer
Hohlfasern weiterentwickelt. Ziel sind Hohlfaserbiindel mit
einer Membranflache von ca. 1 m% Die Materialauswahl fiir
die Keramik, das Hydrophobierungsmaterial und das Fiige-
material erfolgte an Hand von Auslagerungsversuchen in salz-
haltigen Bergbauwaissern.

Die Erprobung der beiden Membranverfahren zur Aufberei-
tung der salzhaltigen Bergbauwésser startete mit Projekt-
beginn mit Laborversuchen und kleinen Membranmustern
(Einkanalrohre, 0,005 m?). Zur Sicherstellung der Vergleich-
barkeit der Nanofiltrationsversuche wurden die Versuchsbe-
dingungen harmonisiert und ein Ringversuch mit wassriger
MgSO,-Losung durchgefiihrt. Dabei lag der mittlere Riickhalt
bei 1%iger Losung bei 69 %, bei 10%iger Losung bei 75 %. Der
hochste Wert wurde mit einem Riickhalt von 95 % gemes-
sen. Der mittlere Permeatfluss betrug bei der 1%igen Losung:
1,6 1/(m*hbar), bei 10%iger Losung: 1,1 1/(m?hbar). NF-Versu-
che mit realer Laugungslésung (pH 1,2, SO,: 40 g/1, Fe: 7,8 g/1)
zeigten eine Druckabhingigkeit der Permeanz (10-30 bar: 0,5-
2,0 1/(m*hbar) bei einem SO,-Riickhalt von 60 %, und einem
Fe-Riickhalt > 80 %.
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Die Versuche zur Membrandestillation (MD) wurden in Labor-
versuchen mit Einkanalrohrmembranen (0,01 m?) durchge-
fithrt. Dabei stellt sich ein konstanter Permeatfluss innerhalb
von 30 Minuten ein und dieser ist fiir die Versuchsdauer (max.
7 h) konstant. Von den untersuchten Konfigurationen (Luft-
spalt, Direktkontakt und Vakuum) zeigte die Vakuummem-
brandestillation (VMD) die héchsten Permeatfliisse von > 10
kg/(m?h). Die Permeatfliisse wurden bei 55 °C Feedtemperatur
und 20 mbar Permeatdruck unabhingig von der Porengrofien
und dem Salzgehalt (0 bis 250 g NaCl/kg H,0) erreicht. Nahe
der Sittigungskonzentration der Losung wurde Salzkristalli-

sation auf der Feed- und Retentat-Seite der Membran beob-
achtet. Die Auswirkungen der Kristallisation auf die Eigen-
schaften und die Leistung der Membran werden noch genauer
untersucht.

In den nédchsten Monaten werden mit dem Bau entsprechen-
der Pilotanlagen die Voraussetzungen geschaffen, die neuen
Membrangeometrien (10 m?-NF-Wabe und 1 m?-Hohlfaser-
biindel) in der Nanofiltration und der Membrandestillation
direkt zur Aufbereitung von Salzsolen im Bergbau zu testen
(Abb. 3).

Das Projekt wird vom BMBF unter dem Forderkennzeichen
03XP0096 gefordert.

Abb. 3: 3D-Konstruktionszeichnung der
NF-Pilotanlage (© Andreas Junghans)

MABMEM: Entwicklung einer Material-Auswahlbox zur Herstellung
von Hochleitungsmembranen fur die Wasseraufbereitung

Kurzbeschreibung:

Die Entwicklung neuer, leistungsfihiger Membranen fiir eine
nachhaltige Wasserwirtschaft zur Rohwasser- und Abwas-
seraufbereitung steht im Fokus dieses Forschungsprojektes.
Projektziel ist die Entwicklung und Bereitstellung einer Ma-
terial-Auswahlbox zur Herstellung von verbesserten Multi-
bore®Ultrafiltrationsmembranen fiir eine effizientere Was-
seraufbereitung. Dadurch soll ein signifikanter Beitrag zum
Ressourcen-schonenden Umgang mit Wasser geleistet werden.

Ereignisse seit Projektstart:

Die Synthese und Charakterisierung einer Vielzahl von Ad-
ditiven aus der Material-Auswahlbox wurden erfolgreich
abgeschlossen. Mit Hilfe von dynamischen Foulinguntersu-
chungen im Labor an Hohlfasermembranen wurde die Wirk-
samkeit hinsichtlich der Membran Performance bewertet und

sechs Additivkandidaten fiir die finale Feldtestung ausgewéhlt.
Mit diesen Kandidaten wurden im Labor Upscaling-Versuche
zur verbesserten Herstellung im Kilogramm Mafdstab durch-
gefiihrt. Anschlieflend wurden grofiere Mengen der Kandida-
ten zur Herstellung von Demonstratoren mit Multibore®Ul-
trafiltrationsmembranen synthetisiert. Die Demonstratoren
beinhalten sechs 0,9 mm Multibore®Hohlfasermembranen
und weisen bei einer Linge von 1.558 mm eine Filtrations-
fliche von 0,2 m? auf (Abb. 4). Diese Module werden sowohl
zur Aufreinigung von Oberflichenwasser als auch zur Aufbe-
reitung von Abwasser getestet. Feldversuche zur Testung mit
Oberflaichenwasser laufen seit Juli 2018 im Filterwerk der WAG
Wassergewinnungs-und Aufbereitungsgesellschaft Nordeifel
GmbH (WAG Roetgen). Dort wird aus der Dreildgerbachtal-
sperre der Grof}teil der Stadt Aachen, die Stidteregion Aachen
als auch ein Teil des Kreises Heinsberg sowie die niederlan-
dischen Stidte Vaals und Kerkrade mit Trinkwasser versorgt.
Mit belastbaren Ergebnissen ist ab Herbst 2018 zu rechnen.
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Esist dann geplant, in einer zweiten
Phase ab Dezember, in Kooperation
mit dem Oldenburgisch-Ostfriesi-
sche Wasserverband (OOWYV) eine
Testung der Demonstratoren mit
Abwasser durch zu fithren. Der ge-
naue Standort wird noch bestimmt
werden.

Das Projekt wird vom BMBF unter
dem Foérderkennzeichen 03XP0043
gefordert.

Abb. 4: Demonstratoren mit neuen Multibore®Ultrafiltrationsmembranen (© Inge Watertechnologies GmbH)

Rohrmembran: Neue Beschichtungsmethoden zur Herstellung mafRgeschneiderter,
saurebestandiger Umkehrosmose-Rohrmembranmodule fir die Aufbereitung

partikelhaltiger Prozesswasser
Kurzbeschreibung:

Ziel dieses Forschungshabens ist die Herstellung und Erpro-
bung sdurebestindiger Umkehrosmose-Rohrmembranmodule
flir die Aufbereitung partikelhaltiger Prozesswiasser durch neue
Beschichtungsverfahren mit mafigeschneiderten polymeren
Grenzschichten. Diese werden sowohl generativ - d.h. Schicht
fiir Schicht - als auch in einer reaktiven Grenzflachenpolymeri-
sation aufgebracht. Durch den Einsatz von verschieden langen
und verschieden geladenen Polyelektrolyten soll die Trennei-
genschaft maflgeschneidert werden. Die Entwicklung der séu-
rebestindigen Rohrmembranmodule erfolgt fiir partikelhaltige
Prozesswisser aus der Oberflichenbehandlung. Die Entwick-
lung soll in einem einzigen Verfahrensschritt die Abtrennung
eines nahezu ionenfreien Permeats zur Wasserkreislauffiihrung
flir die industrielle Produktion ermdéglichen.

Projektpartner Rohrmembran:
e VDEh-Betriebsforschungsinstitut GmbH, Diisseldorf
(Koordination)

¢ Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG,
Hagen (Anwender/Produktion)

e atech innovations gmbH, Gladbeck (Membranhersteller)
e CUT Membrane Technology, Erkrath (Membranhersteller)

e RWTH Aachen, Aachener Verfahrenstechnik AVT.CVT
(Modellierung)

o DWI Leibniz-Institut fiir Interaktive Materialiene. V.,
Aachen (Membranmodifikation)

Ereignisse seit Projektstart:

Die Membranentwicklung soll fiir Prozesswasser nach der
Behandlung verzunderter Stahldréihte in einer mit Frischwas-
ser betriebenen Hochdruckspiile erfolgen. Hierbei wird Fein-
zunder eingetragen, denn das Spiilwasser nimmt Partikel und
Restsdure aus der vorangegangenen chemischen Beizstufe auf.
Durch die neuartigen Membranen sollen die Verunreinigun-
gen entfernt werden. Das Ziel dieser Entwicklung ist somit die
Kreislauffihrung des Spiilwassers durch Abtrennung von Par-
tikeln und Sdure aus dem verunreinigten Spiilwasser.

Zur Bestimmung der Sdurebestindigkeit wurden im BFI (un-
beschichtete) keramische und polymere Support-Membranen
durch Einlegeversuche in mischsdurehaltigem Spiilwasser un-
tersucht (Abb. 5). Die Membranen wurden nach 3 bzw. 6 Mo-

Abb. 5: Einlegeversuche von Rohrmembranen (© BFI)



S1MachWas

MATERIALIEN FUR EINE
NACHHALTIGE WASSERWIRTSCHAFT

Neues aus den MachWas-Verbundprojekten

naten entnommen und von den Herstellern atech innovations
und CUT bewertet (bzgl. Oberfliche, Berstdruck etc.). Es wur-
de iiber einen Zeitraum von 6 Monaten keine Degradation der
Supportmembranen festgestellt.

Die UO-Beschichtung der keramischen Supportmembrane er-
folgt im DWI durch ,Layer-by-Layer” (LbL) Technik mit soge-
nannten Polyelektrolyten. Polyelektrolyte sind Polymere, die
geladene funktionale Gruppen aufweisen. Man unterscheidet
zwischen positiv geladenen Polykationen und negativ gelade-
nen Polyanionen. Bei der LbL Technik werden abwechselnd
Polykationen und Polyanionen mit der oberflichenaktivier-
ten Keramik-Supportmembran in Kontakt gebracht, so dass
sie an der Oberfliche adsorbieren (Abb. 6). So werden die Po-
ren der Supportmembran sukzessive verkleinert und schlief3-
lich komplett durch einen Polyelektrolyt-Multilayer geschlos-
sen. Durch eine fehlstellenfreie Beschichtung werden dichte
Strukturen mit gleichzeitig hoher Ladungsdichte erzeugt, wo-
durch Ionen effektiv zuriickgehalten werden konnen. Folglich
hingen die Trenneigenschaften der beschichteten Membran
mafdgeblich von den Beschichtungsparametern und der Poly-
elektrolytkombination ab.

Zwei Beschichtungsmethoden mit der Polylektrolytkombi-
nation PAH/PSS haben sich, aufgrund ihres hohen Riickhal-
tes fiir NaCl und des niedrigen ,Molecular Weight Cut Off*
(MWCO), als vielversprechende Moglichkeiten erwiesen. Die
erste rein liber elektrostatische Wechselwirkungen beschich-
tete Variante (PAH/PSS) mit 8 Bilayern weist einen stark
positiv geladenen Charakter auf. Durch eine nachtrégliche
Modifikation lasst sich die Beschichtung zusitzlich kovalent
quervernetzen, was zu einer Erh6hung der negativen Ladung
und gesteigerten Stabilitit fithrt. Die abstofiende Wirkung
der negativ geladenen Membran zu den ebenfalls negativ ge-
ladenen Sdure-Ionen soll zu verbesserten Riickhalten bei der
Saurefiltration fiithren. Die beschichteten Membranen kénnen
mit Rickhalten von 98 % fiir bivalente Ionen und iiber 90 %
fir monovalente Ionen bzw. MWCO's von unter 150 Dalton in
die Kategorie der Umkehrosmose eingeordnet werden.

Die Leistung von Membranmodulen ist abhingig von den
intrinsischen Eigenschaften der Membran und den Betriebs-
bedingungen. Um die Membranleistung zu erhéhen, kann
entweder die Triebkraft erh6ht werden, oder der Transport-
widerstand muss verringert werden. Teil des Transportwider-

standes ist die Membran selbst sowie

die sich ausbildenden Grenzschichten

durch Konzentrationspolarisation.

Im Projekt Rohrmembran werden von
der Aachener Verfahrenstechnik - Lehr-
stuhl CVT verschiedene Nicht-Idealita-
ten von Membranmodulen untersucht,
um den Einfluss verschiedener Para-
meter der Shell-seitigen Sekundarstro-
mungsfelder zu bestimmen. Hierbei
werden numerische Strémungssimu-
lationen durchgefiihrt, um potenzielle
Ursachen von Stromungsfeldphiano-
menen im Modulbau zu verdeutlichen
(Abb. 7). Die Simulationen werden

Abb. 6: LbL-Beschichtung einer keramischen Rohrmembran (© DWI)

durch Strémungsmessungen mittels
nicht-invasiver Magnetresonanztomo-
graphie-Bildgebung (MRI) fiir die neu-

artigen Membranen validiert.

Die am besten geeigneten Membranen
sollen - als Industriemodul verbaut - im
Rahmen des Projekts Rohrmembran un-
ter betrieblichen Bedingungen an einer
Produktionsanlage zur Oberflichenbe-
handlung bei den Deutschen Edelstahl-
werken in Hagen getestet werden.

Das Projekt wird vom BMBF unter dem

Foérderkennzeichen 03XP0100 geférdert.

Abb. 7: CFD Simulation der radialen Geschwindigkeitskomponente bei Dead End Inside Out Filtration

(© RWTH Aachen)
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ElektroPapier: Entwicklung papierbasierter Elektroden fir die mikrobielle

elektrochemische Abwasserreinigung
Kurzbeschreibung:

Um einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und eine
nachhaltige Wassernutzung zu garantieren, spielen innovative
Behandlungskonzepte eine zentrale Rolle. Solch eine Alterna-
tive stellen mikrobielle elektrochemische Technologien wie
mikrobielle Elektrolysezellen dar. Dieses Abwasserreinigungs-
konzept nutzt elektrochemisch aktive Mikroorganismen, wel-
che organische Verunreinigungen im Abwasser in chemische
Energietrager umwandeln. Die Leistungsfahigkeit dieser Tech-
nologie ist bestimmt durch die Leistungsfihigkeit seiner Ein-
zelkomponenten. Daher wird im Projekt ElektroPapier eine
Verbesserung von Kationenaustauschermembranen und die
Entwicklung neuartiger dreidimensionaler Papierelektroden
angestrebt. Im Projekt soll zudem der bis jetzt fehlende Praxis-
beweis fiir eine groftechnische Umsetzung dieser Technolo-
gie in der kommunalen und industriellen Abwasserreinigung
erfolgen.

Ereignisse seit Projektstart:

Das in diesem Projekt entwickelte (Elektro-)Papierherstel-
lungsverfahren, welches die hochgradige Einbindung von
Graphitpulver in das Fasergefiige ermoglicht, wurde in eine
kontinuierliche Produktion tiberfiihrt. Es konnten im Tech-
nikumsmafistab stabile ,ElektroPapiere“ produziert und in

Kurz- und Langzeitzeitversuchen in mikrobiellen elektroche-
mischen Systemen erfolgreich eingesetzt werden. Die papier-
spezifischen Eigenschaften, wie die Reif}linge und der spezi-
fische elektrische Wiederstand der Technikumspapiere sind
vergleichbar mit den Werten der Laborpapiere. Der Produk-
tionsprozess wird derzeit weiter optimiert.

Aus Langzeitversuchen mit den neu entwickelten Materialien
wurden folgende Erkenntnisse gewonnen:

e In Laborversuchen mit synthetischem Molkereiabwasser
und Papieranoden konnten Stromdichten bis zu 0.44 mA/
cm? erreicht werden. (Zum Vergleich: 0,8 - 1 mA/cm?sind iib-
lich fiir reine Graphitelektroden und kénnen auch mit Elek-
troPapier mit einem Graphitanteil von 80 % erreicht werden).
Dies ist ein gutes Ergebnis. Eine Steigerung der Leistung
wird in weiteren Versuchen durch Konditionierung bzw.
Selektion von hoch elektrochemisch aktiven mikrobiellen
Gemeinschaften, die auf das Molkereiabwasser spezialisiert
sind, erreicht werden.

e Die Papieranoden zeigten im Prototypen-Betrieb nach
4 Monaten keine mechanischen Probleme wie Material-
schwichen oder Quellerscheinungen. Zudem konnte mit
der Papieranode tiber 90 % des Ammoniums aus der Ano-
denkammer entfernt werden.

Abb. 8: Stand der Entwicklung der ,,ElektroPapiere” (© EnviroChemie GmbH)



S1MachWas

MATERIALIEN FUR EINE
NACHHALTIGE WASSERWIRTSCHAFT

Neues aus den MachWas-Verbundprojekten

e Die Kationenaustauschermembran zeigte nach einem Jahr
Laufzeit im Prototyp keine Leistungseinbriiche, keine De-
gradation und wurde auch durch einen starken Biofilmbe-
wuchs nicht beeintrachtigt.

e Eine Beprobung des mikrobiellen Bewuchses auf der Gra-
phitplattenanode des Prototypen zeigte rdaumlich-zeitliche
Heterogenititen in der mikrobiellen Gemeinschaft. Im
néchsten Schritt wird eine gefaltete Papieranode beprobt,
um auch dort Struktur-Funktions-Beziehungen ableiten zu
koénnen.

Die Abwasserreinigung mit Hilfe von kontinuierlich gefer-
tigten , ElektroPapieren” wurde erfolgreich im Labormafistab
und im Technikumsmafistab mit verschiedenen Abwéassern
nachgewiesen. Zur Bewertung der Eignung verschiedener
dreidimensionaler Anodengeometrien wurden sechs Reak-
toren im Labormafistab (7 Liter) gebaut. Im néchsten Schritt
werden die Papieranoden in dreidimensionalen Konfigura-
tionen in diesen Laborreaktorsystemen getestet. Dabei wird
neben den erzielbaren Stromdichten auch die Stabilitit der
~ElektroPapiere” sowie die Stromungsbedingungen bewertet.
Der grofitechnische Demonstrator wird derzeit durch die in
den Langzeitversuchen erlangten Erkenntnissen ausgelegt
und gebaut. Im Jahr 2019 wird der Demonstrator zunichst mit
industriellem, spater mit kommunalem Abwasser betrieben.

Das Projekt wird vom BMBF unter dem Forderkennzeichen
03XP0041 gefordert.

Abb. 9: Fertigung eines Prototyps der dreidimensionalen Papieranode
(© EnviroChemie GmbH)

Abb. 9: Fertigung eines Prototyps der dreidimensionalen Papieranode
(© Papiertechnische Stiftung)

Ferrosan: Entwicklung hochvernetzter Biopolymere auf Basis von Glucan-Chitin-
Komplexen zur Schwermetallabscheidung insbesondere der Eisenadsorption

Kurzbeschreibung:

Seit etwa 100 Jahren wird in den Regionen Sachsens Braun-
kohle abgebaut. Durch die Stilllegung vieler Tagebaue und de-
ren Flutung steigt das Grundwasser wieder an und spilt aus
Abraumdeponiegebieten und natiirlich vorkommenden Bo-
denschichten metallische Bestandteile (Eisensalze und Eisen-
hydroxid) aus. Das fiihrt zur Belastung der Oberflichenwasser
(die sogenannte ,Verockerung der Spree“) und zu Problemen
bei der Trinkwassergewinnung durch den hohen Eisen- und
Sulfatanteil. Deren Entfernung ist deshalb eine permanente
Aufgabe sowohl der aktiven Bergwerke als auch stillgelegter
Produktionsstandorte. Ziel ist die Entwicklung eines neuarti-
gen, biologisch abbaubaren und 6kologisch unbedenklichen
Flockungsmittelkomplexes mit dem Schwerpunkt der Eisenflo-
ckung aus Ab- oder Oberflichenwissern in Bergbauregionen.

Ereignisse seit Projektstart:

Chitosan konnte bereits als Flockungsmittel erfolgreich zur
Abtrennung von Eisen- und Sulfationen in der Spree einge-
setzt werden. Derzeit ist Chitosan das einzige kationische Flo-
ckungsmittel, das als nicht wassergefahrdend eingestuft wird.
Die Entwicklung eines kationischen Glucan-Chitin-Komple-
xes sollte zu einer Erweiterung der nicht wassergefihrdenden
Flockungsmittel beitragen. Dazu werden die gewonnenen He-
fezellwiande, welche aus einem Glucan-Chitin-Komplex be-
stehen, mit NaOH behandelt. Der Prozess ist ahnlich der Her-
stellung von Chitosan aus Chitin, welches aus dem Exoskelett
von Krebstieren gewonnen wird. Da in der Hefezellwand das
Chitin als Glucan-Chitin-Komplex vorliegt, ist die Deacetylie-
rung mit NaOH eine komplexe Reaktion, welche auch Aus-
wirkungen auf das Glucan oder andere Komponenten in der
Zellwand haben kann.
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Neues aus den MachWas-Verbundprojekten

Abb. 11: Hefezellschale (Bild links) wird mit einer bestimmten NaOH-Konzentration versetzt und fiir einen Zeitraum x geriihrt (Bild mittig). AnschliefRend wird
die basische Hefezell-Dispersion zentrifugiert und bis pH 8 mit Wasser gewaschen (Bild rechts) (© Leibniz-Institut fiir Polymerforschung Dresden e.V.)

Die Hefezelle wurde innerhalb des Projektes mit verschie-
denen Konzentrationen an NaOH versetzt und auf die De-
acetylierung des Chitins mittels Stromungspotentials vs. pH
analysiert. Die Deacetylierung der Hefezellschale sowie die
anschlieflende Reinigung bis zu einem neutralen pH-Wert
der Dispersion wurden umfangreich untersucht. Die Hefezelle
selbst ist eine hellbraune, fliissige Dispersion (Abb. 11). Nach
der Zugabe von NaOH kommt es mit einem sofortigen Farb-
umschlag zu einer dunkelbraunen Dispersion. Diese wird nach
einer definierten Zeitspanne zentrifugiert, wobei am Ende ein
weifkes Gel zuriickbleibt. Der dunkelbraune Uberstand der L&-
sung wird verworfen. Hierbei handelt es sich vermutlich um
gelostes Protein aus der Hefezelle.

Anschlieflend wird die Hefezelle mittels Stromungspotential,
Mikroskopie und IR-Spektroskopie analysiert. Aus den Stro-
mungspotential-pH-Kurven kann die Ladung der Hefezelle
bestimmt werden und ist somit eine sehr wichtige Analyse-
methode. In Abb. 12a sind die Stromungspotentialkurven der
reinen Biopolymere Chitosan, Glucan und der Hefezelle dar-
gestellt. Die Hefezelle und Glucan sind tiber den pH-Bereich
von 3,5 bis 10 negativ geladen. Chitosan ist vergleichsweise
positiv geladen bis zu ca. pH 7,5. Durch die Behandlung der
Hefezellschale mit NaOH soll diese ebenfalls positiv geladen
sein, weil das Chitin zu Chitosan umgesetzt wird. Die Hefezelle
weist eine positive Ladung bis pH 4,5 bereits nach der Behand-
lung mit einer 5%igen NaOH-Loésung auf (Abb. 12b). Der iso-

Abb. 12: a) Stromungspotential der Biopolymere Hefezellwand, Glucan und Chitosan in Abhéngigkeit vom pH-Wert. Die Hefezellwand wurde ohne weitere
Behandlung gemessen. b) Stromungspotential der Hefezelldispersion nach der Behandlung mit 5 % NaOH (schwarz), 10 % NaOH (rosa), 15 % NaOH (braun) und
20 % NaOH (orange) in Abhingigkeit vom pH-Wert. c) Ermittelte Ladungsdichte der Hefezelldispersionen nach der Behandlung mit 5 % NaOH, 10 % NaOH,

15 % NaOH und 20 % NaOH (© Leibniz-Institut fiir Polymerforschung Dresden e.V.)
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Neues aus den MachWas-Verbundprojekten

elektrische Punkt (Neutralpunkt) der mit NaOH behandelten
Hefezellschale befindet sich fiir alle vier Proben zwischen pH
4 und 5. Die Ladungsdichte der Hefezellschale wurde in Ab-
héngigkeit der zugegebenen Konzentration an NaOH unter-
sucht (Abb. 12¢) und zeigt einen deutlichen Trend: Je hoher die
zugegebene Konzentration an NaOH ist, desto geringer ist die
negative Ladung bei pH 8.

Die Deacetylierung der Hefezellschale sowie die anschliefien-
de Reinigung mittels Zentrifuge wurden innerhalb des Projek-

tes verbessert. Der Chitin-Glucan-Komplex zeigt wie erwartet
eine positive Ladung nach der Behandlung mit NaOH bei pH
< 4,5. Anschliefiend wurden Adsorptions- und Flockungsver-
suche mit idealem und realem Wasser durchgefiihrt. Die Er-
gebnisse sind sehr vielversprechend.

Das Projekt wird vom BMBF unter dem Forderkennzeichen
03XP0048 gefordert.

AntiPARAM: Antifoulingkonzepte fir Mehrparameter-Analysemess- und

Wasserentkeimungssysteme
Kurzbeschreibung:

Im Bereich der Trinkwasserentkeimung, der Wasser- bzw.
Brauchwasseraufbereitung und Abwasserbehandlung, aber
auch im Gewissermonitoring spielen Messsysteme zur Er-
fassung von Standardparametern wie Temperatur, Leitfihig-
keit/Salinitat, pH, Chlorophyll, pCO, und Triibung eine ent-
scheidende Rolle. Beim Verbleib in wassrigen Medien werden
Sensorsysteme binnen kurzer Zeit mit einer Bewuchsschicht
aus verschiedensten Organismen (Biofilm) bedeckt, was die
Funktionsfihigkeit und Zuverléssigkeit des Sensors beein-
trachtigt. Die derzeitige Praxis im Umgang mit dem Problem
des Foulings/Scalings besteht in dem haufigen Austausch der
Sensorkomponenten sowie der Etablierung von wartungs-
und kostenaufwdndigen mechanischen Reinigungszyklen
bzw. dem Einsatz 6kologisch bedenklicher, wassergefahrden-
der Chemikalien. Daher besteht das Ziel des Projekts darin, ein
hocheffektives aber nicht-toxisches Antifoulingkonzept fiir
das Gewissermonitoring auf der Basis von spezifisch funktio-
nalisierten, wasserbarrierebildenden Schichten zu entwickeln
und somit den Kundenanforderungen nach nicht wartungs-
intensiver und doch langzeitstabiler Messtechnik Rechnung
zu tragen.

Ereignisse seit Projektstart:

Der Anspruch an die zu entwickelnden Beschichtungen ist
einerseits eine effektive Antifoulingwirkung, andererseits eine
moglichst geringe Schichtdicke zum Erhalt der jeweiligen
Sensorfunktionen. Nach dem in Abb. 13 dargestellten Sche-
ma werden hierbei Tetraetherlipide (TEL) eingesetzt, welche
durch Self-assembly kovalent fixierte Monolayer mit Schicht-
dicken im Bereich 4-6 nm ausbilden. Die tatsdchliche Antifou-
lingwirkung wird durch eine Vielzahl neu entwickelter Funk-
tionspolymere gewihrleistet.

Im bisherigen Projektverlauf konnte durch das IFB Halle die
kontinuierliche Produktion von TEL-haltiger Biomasse eta-
bliert werden. Nachfolgend wurden sowohl Extraktions- als
auch Beschichtungsprozeduren entwickelt bzw. weiter op-
timiert (iba Heiligenstadt). Im Resultat konnen verschiedene
Oberflichen (Glas, Quarzglas und Edelstahl) gleichermaflen
beschichtet werden, sodass eine optimale Anbindung der
durch die FSU Jena entwickelten polyhydrophilen und poly-
zwitterionischen Funktionspolymere gewiahrleistet ist.

In ersten in vitro-Untersuchungen konnte hier bereits eine
Reduktion der initialen Adhésion von Mikroorganismen um

Abb. 13: Schematische Darstellung zum Aufbau der Antifouling-Funktion tragenden TEL-Schichten (© iba Heiligenstadt)
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Abb. 14: a) Probenhalter (Probendurchmesser 15 mm) im Feld nach 4-wdchiger Verweilzeit und Fluoreszenz-mikroskopische Aufnahmen einer Glas-Referenz
(a) sowie eines Kombinationsschichtsystems (b) nach 6-wochigem Feldtest, deutlich sichtbar die Reduktion der adhérierten (angefirbten) Mikroorganismen

(© iba Heiligenstadt und 4H Jena Engineering GmbH)

60 - 70 % ermittelt werden. Auf Basis dieser Ergebnisse erfolgt
einerseits die weitere Optimierung der Funktionspolymere,
zum anderen wurden die vielversprechendsten Kombinations-
schichtsysteme fiir einen Feldtest vor Helgoland unter marinen
Bedingungen wihrend der Algenbliite und somit im Zeitraum
der grofiten biologischen Beanspruchung der Systeme unter
Realbedingungen ausgewahlt. Erste Ergebnisse zeigen hier, dass
die durch Mikroorganismen bedeckte Oberfliche nach 6-wo-
chiger Testung um 80 bis teilweise 90 % gegeniiber den unbe-
handelten Substraten gesenkt werden konnte (vgl. Abb. 14).

Alle Schichten werden bei den beteiligten Industriepartnern
(4H-Jena engineering und UV-Technik) zudem auf ihre Praxis-
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tauglichkeit, insbesondere die Stabilitit unter Realbedingun-
gen, aber hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Funktion der
zu beschichtenden Objekte (Sensorfunktion bzw. UV-Trans-
parenz), umfassend untersucht.

Im weiteren Projektverlauf werden die bisher entwickelten
Kombinationsschichtsysteme weiter optimiert, sodass im
Frithjahr 2019 ein weiterer Feldtest initiiert werden kann.

Das Projekt wird vom BMBF unter dem Férderkennzeichen
03XP0044 gefordert.
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Weitere relevante Veranstaltungen

27.-30. November 2018: Industrial Water 2018
Frankfurt am Main

Weitere Information unter: www.industrial-water.org

20.-21. Februar 2019: RE-WATER
Braunschweig
Weitere Information unter: www.re-water-braunschweig.com

16. - 20.Juni 2019: 12" IWA International Conference on
Water Reclamation and Reuse

Berlin

Weitere Informationen unter:
www.dechema.de/en/iwareuse2019

Vernetzungs- und Transferprojekt der
BMBF-Fordermafdnahme MachWas:

MachWas - Verbundprojekte

Materialien fiir Membranverfahren

CNT-Membran: Nanoporose Membranen hohen spezifischen Flusses
aus orientierten CNTs fir die energieeffiziente Aufbereitung von
Ab- und Prozesswissern der Erdol- und Erdgasindustrie

KerWas: Diinnwandige, keramische Membranen angepasster
Benetzbarkeit und hoher volumenspezifischer Membranflache
fir die Nanofiltration und Membrandestillation zur nachhaltigen
Aufbereitung von salzhaltigen Wiassern

MABMEM: Entwicklung einer Material-Auswahlbox zur Herstel-
lung von Hochleistungsmembranen fiir die Wasseraufbereitung

POLINOM: Polyvalente Trennungen durch flexible Integration
aktiver Oberflichen in Membranen

Rohrmembran: Neue Beschichtungsmethoden zur Herstellung
mafigeschneiderter, sdurebestindiger Umkehrosmose-Rohrmem-
branmodule fiir die Aufbereitung partikelhaltiger Prozesswasser

Materialien fiir oxidative & reduktive Verfahren

ElektroPapier: Entwicklung papierbasierter Elektroden fiir die
mikrobielle, elektrochemische Abwasserreinigung

RADAR: Radikalische Abwasserreinigung

Adsorptionsmaterialien

ContaSorb: Entwicklung von Kohlenstoff-Eisen-Komposit-Mate-
rialien fiir die Sorption und Zerstérung von halogenierten Grund-
wasserschadstoffen

Ferrosan: Entwicklung hochvernetzter Biopolymere auf Basis von
Glucan-Chitin-Komplexen zur Schwermetallabscheidung insbe-
sondere der Eisenadsorption

ZeroTrace: Neue Adsorptionsmaterialien und Regenerationsver-
fahren zur Elimination von Spurenstoffen in kommunalen und
industriellen Klaranlagen

Materialien fiir weitere Anwendungen in der Wassertechnik

AntiPARAM: Antifoulingkonzepte fiir Mehrparameter-Analyse-
mess- und Wasserentkeimungssysteme

KERAMESCH: Entwicklung und Erprobung von Keramik-Metall-
Schwebekorpern aus Kompositwerkstoffen zur effizienten reduzie-
renden Schadstoffelimination aus Abwassern in fluidised-bed-
Reaktoren bei hohen Durchsitzen

OEMP: Optimierte Materialien und Verfahren zur Entfernung von
Mikroplastik aus dem Wasserkreislauf

Kontakt:
EC DECHEMA

Gesellschaft fir Chemische Technik
und Biotechnologie e.V.
Theodor-Heuss-Allee 25

60486 Frankfurt am Main

Dr. Thomas Track
Tel.: +49 (0)69 7564-427
E-Mail: thomas.track@dechema.de

l Projekiirager Julich

Forschungszentrum Jilich

Projekttrager Jilich

52425 Jilich

Dr. Katja Stephan
Tel.: +49 (0)2461 61-2264

Dipl.-Biol. Sabrina Giebner
Tel.: +49 (0)69 7564-619
E-Mail: sabrina.giebner@dechema.de

Dipl.-Ing. Katja Wendler
Tel.: +49 (0)69 7564-425
E-Mail: katja.wendler@dechema.de
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Geschiftsbereich Neue Materialien und Chemie
Forschungszentrum Jillich GmbH

E-Mail: k.stephan@fz-juelich.de
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